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Brettsperrholz, Produktion

Herstellung

Quelle: binderholz

Produktionsprozess

Die Herstellung von Brettsperrholz gliedert sich in folgende Produktionsschritte:

Trocknung und Festigkeitssortierung der Brettware

Herstellung der Brettlamelle (Kappen von Fehlstellen und Keilzinkung zur Endloslamelle)
Herstellung der Einzelschicht (mit oder ohne Schmalseitenverklebung der Lamellen)
Flgen der Einzelschichten zum Brettsperrholzelement (Flachenverklebung)
Flachenpressung

Abbund

=]

Abb. 1: Allgemeiner Produktionsprozess von Brettsperrholz (Quelle: [1])
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