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Der Baustoff Stahl im Ingenieurholzbau

Der Werkstoff Stahl stellt fur den modernen Holzbau einen wichtigen Partner dar. Ein wesentlicher
Einsatzbereich ist die Verbindungstechnik, die heute hauptsachlich mit Stahlteilen wie Schrauben,
Stabdubel, Bolzen, Verbindungsblechen und speziell gefertigten Stahlknoten (Formteilen) ausgefuhrt
wird. Stahl wird auch vielfach fur Tragwerkselemente wie Verbande (Aussteifungen) und
Unterspannungen sowie flr Bauteile wie Auflager und Verankerungen, Fassaden- und Dachelemente,
Entwasserungseinrichtungen, Beschlage, Verblechungen etc. eingesetzt.

Allgemeine Eigenschaften

Gemals ON EN 10020 (2000) ist Stahl eine Legierung aus Eisen und weniger als 2 % Kohlenstoff
(daruber spricht man von Gusseisen). Der Kohlenstoffgehalt von im Holzbau eingesetzten Baustahlen
liegt jedoch meist unter 0,2 %. Durch Zugabe weiterer Legierungselemente wie Silicium, Mangan,
Chrom, Nickel, etc. kdnnen die chemischen, physikalischen und mechanischen Eigenschaften von
Stahl auf die gewinschte Weise verandert werden; vergl. Petersen (2013). Beispielsweise sind
nichtrostende Stahle gemaR ON EN 10020 (2000) Stahle mit einem Massenanteil Chrom von
mindestens 10,5 % und hochstens 1,2 % Kohlenstoff.

Im Holzbau werden haufig unlegierte (bzw. niedriglegierte) Baustahle gemal ON EN 10020 (2000)
bzw. ON EN 10025-2 (2005) eingesetzt. Die Rohdichte von Baustahl betragt rund 7.850 kg/m3 und der
Elastizitatsmodul (Steifigkeit) liegt bei rund 210.000 N/mm?. Die Zugfestigkeit fiir Gbliche Baustahle
betragt meist zwischen 300 und 600 N/mm?®. Insbesondere fiir primar axial beanspruchte Schrauben
werden jedoch auch hochfeste Stahllegierungen mit Zugfestigkeiten von 1.000 N/mm? und mehr
eingesetzt; vergleiche Ringhofer (2017).

Korrosion und Korrosionsschutz von Stahl -
Oberflachenqualitaten

Wird Stahl ungeschitzt seiner Umgebung ausgesetzt, treten Korrosionserscheinungen auf (Bildung
von Korrosionsprodukten, Materialabtrag, Korrosionsrisse); vergl. Nurnberger (1995a). Nicht nur im
Freien, sondern auch in geschlossenen Raumen, kdnnen bestimmte Beanspruchungen zur Korrosion
von Stahl fihren (z. B. durch Industrie- und Autoabgase), welche wiederum auf unterschiedliche Art
und Weise auftreten kann.

Korrosion

GemaR ON EN ISO 8044 (2015) ist Korrosion eine physikochemische Wechselwirkung (oft elektro-
chemischer Natur) zwischen einem Metall und seiner Umgebung. Diese fuhrt zu einer Veranderung
der Eigenschaften des Metalls, wodurch mit erheblichen Beeintrachtigungen der Funktion des Metalls
gerechnet werden muss. Das sichtbare Produkt der Korrosion, welches hauptsachlich aus
hydratisierten Eisenoxiden besteht, wird als Rost bezeichnet.

Ndrnberger (1995a) beschreibt neben unterschiedlichen Korrosionsmechanismen (chemische
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Korrosion, physikalische Korrosionsvorgange und elektrochemische Korrosion), auf welche hier nicht
naher eingegangen wird, auch verschiedene Erscheinungsformen der Korrosion (gleichmalRige
Flachenkorrosion sowie unterschiedliche Lokalkorrosionsarten).

Einige flr im Holzbau eingesetzte Stahlteile relevante Lokalkorrosionsarten sind:

e Kontaktkorrosion

e Loch-, Mulden und Spaltkorrosion
e Spannungsrisskorrosion

* Wasserstoffversprodung

Im Folgenden findet sich eine kurze Beschreibung der erwahnten Korrosionsformen, welche auf Basis
der in NUrnberger (1995a), Kunze (2001), Tostmann (2001), Béllinghaus et al. (2011) und Ringhofer
(2017) vorzufindenden Informationen zusammengestellt wurden:

e gleichmaRBige Flachenkorrosion
Die gleichmaRige Flachenkorrosion ist durch einen gleichmaBigen Metallabtrag, welcher nahezu
parallel zur Oberflache auftritt, gekennzeichnet. GleichmaRige Flachenkorrosion im strengen
Sinn ist jedoch vergleichsweise selten. Haufig tritt ein muldenférmiger Flachenabtrag, also eine
Uberlagerung von gleichmaBiger Flachenkorrosion und Muldenkorrosion, auf. Bei Stahl ist in
Abhangigkeit des Umgebungsklimas mit einer Korrosionsrate (= Korrosionsgeschwindigkeit) von
0,01 bis 0,1 mm/a zu rechnen; vergl. NUrnberger (1995a) und Bdllinghaus et al. (2011).

e Kontaktkorrosion (galvanische Korrosion)
Kontaktkorrosion tritt auf, wenn zwischen zwei unterschiedlich edlen Metallen ein direkter
Kontakt besteht oder diese durch ein leitendes Medium (z. B. durch Kondenswasser)
miteinander verbunden sind. Der unedlere Werkstoff (Anode) wird dabei verstarkt korrodiert;
gleichzeitig vermindert sich jedoch die Korrosion des edleren Werkstoffs (Kathode).
Kontaktkorrosion tritt beispielsweise zwischen Kupfer (edler Partner) und Aluminium (unedler
Partner) auf, weswegen bei einem Blechdach aus Kupfer keine Dachrinne aus Aluminium
eingesetzt werden darf.
Bei der Kontaktkorrosion gibt es auch einen Einfluss des Flachenverhaltnisses. So ist die
Befestigung eines Profils aus feuerverzinktem Stahl oder einer Aluminiumlegierung (unedler
Partner) mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl zwar nicht ideal, aber mdglich. Von einer
Befestigung eines Bleches oder Profils aus nichtrostendem Stahl mit z. B. feuerverzinkten
Schrauben ist jedoch abzuraten. Ein bewusster Einsatz der Kontaktkorrosion findet sich in der
Verzinkung wieder. Hierbei ist das Zink der unedlere Partner, der aufgrund seiner eigenen
Korrosion den ,edlen” Werkstoff Stahl schutzt; vergl. NUrnberger (1995a), Tostmann (2001)
sowie Bollinghaus et al. (2011).

¢ Lochkorrosion/Muldenkorrosion/Spaltkorrosion
Die Lochkorrosion, als stark lokalisierter Angriff, ist auf ein lokales Versagen der sonst gut
schitzenden Passivschicht zurtckzuflihren und wird vor allem durch die Anwesenheit von
Chlorid (z. B. aus Meerwasser oder Streusalzen) ausgeldst. Es bilden sich mit vergleichsweise
hoher Geschwindigkeit kraterformige, nadelstichartige oder auch Oberflachen unterhéhlende
Vertiefungen. Bei Muldenkorrosion ist der Durchmesser der Mulde groRer als ihre Tiefe;
aullerhalb der Mulde kann ein begrenzter Flachenabtrag stattfinden. Der Korrosionsabtrag bei
der Spaltkorrosion findet in nicht einsehbaren Stellen der Konstruktion statt; vergl. Nirnberger
(1995a) sowie Kunze (2001).

¢ (Anodische) Spannungsrisskorrosion
Rissbildungen in Metallen, welche auf ein Zusammenspiel von positiven Normalspannungen,
Material und Umgebungsklima zurtckzufthren sind, werden als Spannungsrisskorrosion
bezeichnet. Diese kann ohne von auBen klar erkennbare Veranderung zum plotzlichen Versagen
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eines Bauteils flhren.
Um eine Spannungsrisskorrosion zu verhindern, ist eine der drei EinflussgroRen auszuschalten.
Als Hauptmalnahme gegen das Auftreten einer herkdmmlichen Spannungsrisskorrosion gilt die
Auswahl eines an die herrschenden Umgebungsbedingungen angepassten Materials. Geeignete
Uberziige bzw. die Vermeidung lokaler Spannungskonzentrationen und konstruktiver Kerben
kénnen das Risiko einer Spannungsrisskorrosion ebenfalls verringern; vergl. Nirnberger
(1995a), Tostmann (2001) und Béllinghaus et al. (2011)

o wasserstoffunterstiitzte (kathodische) Spannungsrisskorrosion
(Wasserstoffversprodung)
Die wasserstoffunterstitzte Spannungsrisskorrosion ist eine Sonderform der
Spannungsrisskorrosion und setzt die Bildung bzw. das Vorhandensein von Wasserstoff voraus.
Diese Form der Korrosion tritt haufig - aber nicht ausschlieflich - bei hochfesten Stahlen
(Zugfestigkeit f, > 1000 N/mm?) auf. Das Risiko einer Wasserstoffversprédung kann demnach
durch den Einsatz von Stahlen mit einer geringeren Zugfestigkeit bzw. einer Abstimmung des
eingesetzten Materials mit den vorherrschenden Umgebungsbedingungen verringert werden.
Im Holzbau ist diese Form der Korrosion vor allem beim Einsatz von hochleistungsfahigen
Vollgewindeschrauben zu berucksichtigen; vergl. Bollinghaus et al. (2011) und Ringhofer
(2017).

Einteilung der Umgebungsbedingungen - Korrosivitatskategorien

Zur Beurteilung der Korrosionsgefahr ist es erforderlich, die atmospharischen
Umgebungsbedingungen zu kennen. Dabei sind die chemische Zusammensetzung, die Konzentration
und der pH-Wert sowie die Temperatur und die Feuchtigkeit (im Hinblick auf
Kondensationsbedingungen) zu erfassen. Des Weiteren sind auch mechanische Einflusse (z. B.
Spannungen im Bauteil) sowie die zeitliche Komponente (Einwirkungsdauer des Mediums oder
Belastung) nicht zu vernachlassigen.

Nach ON EN ISO 9223 (2012) werden atmospharische Umgebungsbedingungen in
Korrosivitatskategorien eingeteilt. Zugehérige Massenverluste bzw. Dickenabnahmen fur
Standardproben aus niedriglegiertem Stahl und/ oder Zink (nach dem ersten Jahr der Auslagerung)
sowie Beispiele fur typische Umgebungen, wo die einzelnen atmospharischen Bedingungen auftreten
kdnnen, finden sich in ON EN 1SO 12944-2 (2018); vergl. Tabelle B.8.

Tab. 1: Korrosivitatskategorien flr atmospharische Umgebungsbedingungen und Beispiele fur
typische Umgebungen gemal ON EN ISO 12944-2 (2018)
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